postup praci

- demontaz krycich desek

- odsekani zvétralého betonu, predpoklad tl. 10 cm

- oCiSténi zdi tlakovou vodou

- vybetonovani (s KARI siti ) horniho lice zidky do bednéni,
predpoklad tl. 15 cm

- fezani dilatacnich spar po dvou metrech

- oprava schodisté

- odvoz a likvidace suti

- Uprava travniku



